BC-300水泥比长仪主要用于测定水泥胶砂试件各龄期的干缩率和膨胀水泥各龄期的膨胀率。按《水泥胶砂干缩试验方法》(GB751-81)的要求测定 水泥试件 各龄期的干缩率，及按JC313-82标准测定膨胀率、GB11972标准要求，百分表/数显千分表量程 10㎜  有效试验空间 156～300㎜。所测得的膨胀率是用两端装有球形钉头的25*25*280毫米的水泥净浆试体经养护后，用比长仪测量试体长度变化来确定的。
技术参数：
百分表最小刻度值：0.01mm
有效试验空间高度：160~300mm
百分表测点与下支承孔同轴度：0.25mm
